Ficha Técnica de Produto

Calacata Branco MP17636
Grés Porcelanico | EN14411 - Anexo G | Grupo Bla | GL
Formato nominal - 597 x 597 x 9.2 mm | Marca - Grespor
Formato de Trabalho - 592,0 x 592,0 mm

PAVIGRES®

CERAMICAS S.A.

57609872 ¥ 536836

Colegao - Calacata | Acabamento - Polido Retificado
Variagao de tonalidade - V2 | Gréficas possiveis - 37 | Conteudo reciclado - 12 %

Embalagens e pesos

— ==
B T a) &)
pecas/caixa caixas/palete peso
un. m2 caixas m2 Kg/m2 Kgl/caixa Kg/pal
3 1.07 40 42.80 21.30 22.80 932
Valor/tolerancia da
Ensaio norma Valor tipico do produto * Norma de ensaio

Comprimento e largura

+0.6% | MAX. £ 2mm

+0.1%]+0.1%

’% Ortogonalidade +0.5% | MAX. £ 2mm +0.3%
HC  carateristicas Dimensionais Retilinearidade +0.5% | MAX. + 1.5mm +0.3% EN ISO 10545-2
Planaridade +0.5% | MAX. £ 2mm +0.3%
Espessura +5% | MAX. £ 0.5mm +3% | MAX. £ 0.4mm
U R
.0y Absorgao de Agua E <=0.5% E<=0.1% EN ISO 10545-3
E Dilatagdo Linear <=7.00E-06 / °C EN ISO 10545-8
ﬁ% Resisténcia Choque Térmico Resistente EN ISO 10545-9
=\ Resisténcia Fendilhagem Exigido Garantido EN ISO 10545-11
#  Resisténcia ao Gelo N&o deve apresentar rutura ou Resistente EN ISO 10545-12

alteragao na superficie

I

Para superficies especiais (por

exemplo, bancada de cozinha) Ensaio por solicitagao EN 1SO 10545-15

Libertagao Chumbo

o
-8

(<3

Médulo de Rutura N'mm2 | => 45N/mm2 / => 460Kg/cm2

=> 35N/mm2 | => 1300N EN ISO 10545-4

Resisténcia Mecanica a Flexdao em N

(&

| => 2100N

Ensaio Produto quimico

Valor/tolerancia da norma

Valor tipico do produto *

Norma de ensaio

Acido Cloridrico (18%)
Acido Lactico (5%)

. L. Hidréxido de Potassio (100g/1)
Resisténcia a acidos e bases (altas e

baixas concentracgoes)

Acido Cloridrico (3%)

Acido Citrico (100g/1)

Hidroxido de Potassio (30g/1)

Reportar classiicagao para baixas conceniragdes de écidos  bases / Faculaiivo
par

ra 85 altas concentragdes de 4cidos e bases

A confirmar caso a caso

A confirmar caso a caso

A confirmar caso a caso

A confirmar caso a caso

A confirmar caso a caso

A confirmar caso a caso

EN ISO 10545-13

Resisténcia a produtos de limpeza Cloreto de Aménia (100g/l) - Garantido
PP e .. . y - Minimo Classe B )
Resisténcia a aditivos para piscinas Hipoclorito de Sédio (20mgl) Garantido
Azeite Garantido
PP Crémio verde/Oxido de - )
Resisténcia as manchas ferro vermelho Minimo Classe 3 Garantido EN ISO 10545-14
lodo Garantido
V:jy(\
ﬁd Resisténcia Escorregamento ** Ensaio por solicitagdo A confirmar caso a caso
c—

* Valor indicativo

** Testes efetuados por laboratérios exteriores acreditados cujos resultados estédo disponiveis na nossa sede sob solicitagdo. A Pavigrés esta disponivel para testar nos seus laboratérios qualquer lote de mercadorias adquirido. O

desempenho antiderrapante é garantido no momento da entrega do produto.

E garantido o cumprimento da norma EN 14411. O valor tipico da especificagdo da Pavigrés é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, ndo tendo a natureza de proposta negocial.
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